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EVA-Dach- und Dichtungsbahn
EVALON®V,VG,VSK,VGSK, dual

Programmbhalter

IBU — Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1

10178 Berlin

Deutschland

Inhaber der Deklaration
alwitra GmbH

Am Forst 1

54296 Trier

Deutschland

Deklarationsnummer
EPD-ALW-201900185-IBC1-DE

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

1 m? durchschnittlich produzierte EVALON® V,VG,
VSK, VGSK, dual -Dach- und Dichtungshahnen

Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorien-
Regeln:

Dach- und Dichtungshahnsysteme aus Kunststoffen und
Elastomeren, 07.2014

(PCR gepriift und zugelassen durch den unabhangigen
Sachverstandigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
17.01.2020

Gultig bis
16.01.2025

Dipl. Ing. Hans Peters
(Vorstandsvorsitzender des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Gultigkeitsbereich:

Bei der vorliegenden EPD handelt es sich um eine
Durchschnitts EPD der Produkte EVALON® V,VG,

VSK, VGSK, dual -Dach-und Dichtungsbahnen der
alwitra GmbH. Die Produkte werden am

Standort 54411 Hermeskeil gefertigt.

Der Inhaber der Deklaration haftet fur die
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine
Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Okobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.
Die EPD wurde nach den Vorgaben der EN 15804+A1
erstellt. Im Folgenden wird die Norm vereinfacht als EN 15804
bezeichnet.

Verifizierung
Die Européische Norm EN 15804 dient als Kern-PCR

Unabhangige Verifizierung der Deklaration und
Angaben gemaR ISO 14025:2010

|:| intern extern

Dr. Alexander Roder
(Geschéftsfihrer Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Produkt

2.1  Produktbeschreibung/Produktdefinition

In dieser Umweltproduktdeklaration werden bitumen-
vertragliche Dach- und Dichtungsbahnensysteme aus
EVAC —Ethylen-Vinyacetat-Terpolymer/Copolymere (in
Deutschland EVA) beschrieben. Die deklarierten
Produkte bestehen aus einer Hochpolymerlegierung
aus EVA-Terpolymer und PVC (Polyvinylchlorid) inkl.
Zusatzstoffen. EVALON® Bahnen sind unterseitig mit
Polyestervlies (ggf. zusétzlich mit Glasvlies) kaschiert.
Als Selbst-klebebahnen sind die Bahnen zusatzlich mit
einer Selbstklebeschicht inkl. Schutzfolie kaschiert.
EVALON® Bahnen kénnen auch mit einem mittigen
Polyestergelege gefertigt werden. Die deklarierten
Produkte werden im Kalanderverfahren hergestellt. Die
Nahtfuigung erfolgt mit Hei3luft oder Tetrahydrofuran
(THF).

Die Produktserie EVALON® umfasst folgende
Varianten:

Matthias Schulz,
Unabhéngige/-r Verifizierer/-in vom SVR bestellt

EVALON® V mit Polyestervlieskaschierung
(eff. Dicke 1,2/1,5 mm; Gesamtdicke 2,1/2,4 mm)

EVALON® VG mit Polyester-/Glasvlieskaschierung
(eff. Dicke 1,2/1,5 mm; Gesamtdicke 2,1/2,4 mm)

EVALON® VSK mit Polyestervlieskaschierung und
Selbstklebeschicht (eff. Dicke 1,2/1,5 mm;
Gesamtdicke 2,2/2,5 mm)

EVALON® VGSK mit Polyester-/Glasvlieskaschierung
und Selbstklebeschicht (eff. Dicke 1,2/1,5 mm;
Gesamtdicke 2,2/2,5 mm)

EVALON® dual mit mittiger Verstarkung, eff.
Dicke/Gesamtdicke 1,5 mm

Fir das Inverkehrbringen des Produkts in der
EU/EFTA (mit Ausnahme der Schweiz) gilt die
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (CPR).
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Das Produkt benétigt eine Leistungserklarung unter
Berlcksichtigung der /DIN EN 13956:2013-03,
Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Definitionen und Eigenschaften

und

/DIN EN 13967:2017-08, Abdichtungsbahnen —
Kunststoff- und Elastomerbahnen fir die
Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und
Wasser —

Definitionen und Eigenschaften

und

die CE-Kennzeichnung.

Fur die Verwendung gelten die jeweiligen nationalen
Bestimmungen.

2.2  Anwendung
Die Einsatzzwecke des deklarierten Produktes sind:

Dachabdichtung

Einlagige Abdichtung von nicht genutzten und
genutzten Dachern in flacher und geneigter Form. Die
Bahnen werden je nach Anforderung wie folgt verlegt:

EVALON®V und EVALON®VG
e lose verlegt unter Auflast

¢ mechanisch befestigt

o verklebt verlegt mit Systemklebstoff

EVALON®VSK

o verklebt verlegt (Selbstklebeschicht) auf diverse,
baulbliche Untergrinde mit alwitra-Haftgrund SK
oder SK-L.

EVALON®VGSK

o verklebt verlegt aufgrund der integrierten
Brandschutzlage direkt und ohne Haftgrund auf
unkaschierte EPS-Warmedammplatten.

Sie kdnnen auch mit alwitra-Haftgrund wie
EVALON®VSK verklebt werden.

EVALON®dual
e lose verlegt unter Auflast

e mechanisch befestigt

Bauwerksabdichtung

Einlagige Abdichtung von nicht wasserdichten
Bauwerken oder Bauteilen gegen Bodenfeuchte und
nicht driickendes Wasser. Die Bahnen werden je nach
Anforderung wie zuvor beschrieben verklebt verlegt
oder lose verlegt. Bei der Verarbeitung ist die
Verlegeanleitung des Herstellers einzuhalten.

2.3
23.1

Technische Daten
Fir kaschierte Bahnen

EVALON® V, VG, VSK, VGSK Dach- und

Dichtungsbahn

Bautechnische Daten

Bezeichnung Wert Einheit
\Wasserdichtigkeit nach EN 1928

(Dachbahnen) 400 kPa
Zugdehnungsverhalten nach EN 60 %
12311-2 (Dachbahnen)

Schalwiderstand der Fligenaht

nach EN 12316-2 (Dachbahnen) 150 N/50mm
Scherwiderstand der Fligenaht

nach EN 12317-2 (Dachbahnen) 400 N/50mm
\Weiterrei3festigkeit nach EN 300 N
12310-2 (Dachbahnen)

Kunstliche Alterung nach EN 1297 Klasse 0 i
(Dachbahnen)

Mafhaltigkeit nach EN 1107-2 05 %
(Dachbahnen)

Falzen in der Kalte nach EN 495-5 ., oC
(Dachbahnen)

Bitumenvertraglichkeit nach EN bestanden i
1548 (Dachbahnen)

\Widerstand gegen

Durchwurzelung (bei bestanden i
Griindachern) nach EN 13948

bzw. FLL (Dachbahnen)

Ozonbestéandigkeit (bei EPDM/IIR

nach EN 1844g(Dac(hbahnen) ) bestanden i
\Wasserdichtigkeit nach EN 1928 400 i
(Dichtungsbahnen)

Zugdehnungsverhalten nach EN 60 %
12311-2 (Dichtungsbahnen)

\Widerstand gegen stofRartige

Belastung nach EN 12691 300 mm
(Dichtungsbahnen)

Scherwiderstand der Fligenaht

nach EN 12317-2 400 N/50mm
(Dichtungsbahnen)

\Weiterrei3festigkeit nach EN 300 N
12310-1 (Dichtungsbahnen)

2.3.2 Fur verstarkte Bahnen

EVALON®dual Dach- und Dichtungsbahn
Bautechnische Daten

Bezeichnung Wert Einheit
Hochstzugkraft nach EN 12311-2 (A)] 1000  |[N/50mm
Hochstzugkraftdehnung nach 15 %
EN 12311-2 (A)

Schélwiderstand der Fligenaht nach

EN 12316-2 150 |N/50mm
Scherwiderstand der Fugenaht nach

EN 12317-2 400  [N/50mm
\{Velterrelﬁfestlgkelt nach EN 12310- 200 N
\Widerstand gegen statische 20 kg
Belastung nach EN 12730 (B)

\Wasserdichtheit nach EN1928 400 kPa
Kunstliche Alterung nach EN 1297 Klasse 0 -
Falzen in der K&lte nach EN 495-5 -30 °C
Bitumenvertraglichkeit nach EN 1548|bestanden -
\Widerstand gegen Durchwurzelung

(bei Grundachern) nach EN 13948 |bestanden -
bzw. FLL (Dachbahnen)
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Leistungswerte des Produkts entsprechend der
Leistungserklarung in Bezug auf dessen wesentliche
Merkmale gemaf DIN EN 13956:2013-03 bzw. der
DIN EN 13967:2017-08.

Fur die Verwendung gelten die jeweiligen nationalen
Bestimmungen, in Deutschland die Anwendungsnorm
DIN SPEC 20000-201 bzw. DIN SPEC 20000-202.

Dachbahnen nach DIN EN 13956 und
Anwendungsnorm DIN SPEC 20000-201
Bezeichnung/Kennzeichnung:

e EVALON®V
DE/E1 EVA-BV-K-PV-1,2 (1,5)

e EVALON®VG
DE/E1 EVA-BV-K-GV/PV-1,2 (1,5)

e EVALON®VSK
DE/E1 EVA-BV-K-PV-1,2 (1,5)-SK

e EVALON®VGSK
DE/E1 EVA-BV-K-GV/PV-1,2 (1,5)-SK

e EVALON®dual
DE/E1 EVA-BV-V-PG-1,5

Dichtungsbahnen nach DIN EN 13967 und
Anwendungsnorm DIN SPEC 20000-202
Bezeichnung/Kennzeichnung
e EVALON®V
BA EVA-BV-K-PV-1,5

e EVALON® VG
BA EVA-BV-K-GV/PV-1,2 (1,5)

e EVALON® VSK
BA EVA-BV-K-PV-1,5-SK

e EVALON® VGSK
BA EVA-BV-K-GV/PV-1,5-SK

FPC (Factory Production Control) Zertifikat Nr.:
1343 - BPR - 06-1432

2.4 Lieferzustand
Standard-Abmessungen
EVALON®V (1,2/1,5)
Lange: 25 m

Breite: 1,05/1,55/2,05m

EVALON®VG (1,2/1,5)
Lange: 25 m
Breite: 1,05/1,55m

EVALON®VSK/VGSK (1,2/1,5)
Lange: 25 m
Breite: 1,05 m

EVALON®dual
Lange: 20 m
Breite: 1,50 m

Standard-Farben
weil3, hellgrau, schiefergrau

2.5  Grundstoffe/Hilfsstoffe

EVALON® - Dach- und Dichtungsbahnen bestehen
aus:

Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer EVAC 25 - 50 %

Polyvinylchlorid-PVC 25-40 %
mineralischem Flammschutz 12-18%
Stabilisator 1-2%
epoxidiertes Sojabohnendl; 25-75%

Additive, Rul3, Pigmente- je nach Farbe 8 -20 %
Titandioxid; 0-75%
Kaschierung und Selbstklebeschicht.

1) Das Produkt enthdlt Stoffe der ECHA
Kandidatenliste der fir eine Zulassung in Frage
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe
(16.07.2019) oberhalb von 0,1 Massen-%: nein

2) Das Produkt enthalt weitere CMR-Stoffe der
Kategorie 1A oder 1B, die nicht auf der Kandidatenliste
stehen, oberhalb 0,1 Massen-% in mindestens einem
Teilerzeugnis: nein.

3) Dem vorliegenden Bauprodukt wurden
Biozidprodukte zugesetzt oder es wurde mit
Biozidprodukten behandelt (es handelt sich damit um
eine behandelte Ware im Sinne der
Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012): nein

2.6 Herstellung

Die Grundstoffe und Vorprodukte (aul3er der
Kaschierung und der Selbstklebeschicht) werden in
einem Mischer vorgemischt und anschlieRend
zusammen mit den anderen Rezepturbestandteilen in
einem Extruder plastifiziert. Die Kunststoffmasse wird
Uber ein Mischwalzwerk als Zwischenstufe einem
Kalander zugefuhrt, hier zu einer homogenen Bahn
ausgewalzt und bekommt (je nach Bahnentyp) eine
Kaschierlage (ggf. mit Selbstklebeschicht und
Trennfolie) unterseitig zugefiihrt. Uber spezielle
Kihlwalzen erfolgt die Abkihlung der fertigen Bahn,
die anschlieRend zu den endgtiltigen MalRen
beschnitten und als Rollenware konfektioniert wird.
Bei der verstarkten Bahnentype wird mittig ein
Polystergelege eingebracht.

Alle anfallenden unkaschierten Produktionsreste
(Randstreifen) werden recycelt, d.h. der Produktion
wieder direkt zugefihrt.

Die Herstellung unterliegt dem eingefiihrten
Qualitatsmanagementsystem nach /ISO 9001/.
AuRerdem erfolgen externe Qualitatsprufungen
(Fremduberwachung) durch die Staatliche
Materialprifanstalt Darmstadt.

2.7  Umwelt und Gesundheit wahrend der
Herstellung
Die nationalen und anlagenspezifischen
Anforderungen an den Umweltschutz werden im
Herstellungsprozess eingehalten. Emissionen, die am
Kalander entstehen, Ubersteigen nicht die Grenzwerte
der TA Luft und werden ohne Filterung an die Umwelt
abgegeben.
Die Herstellung unterliegt auch dem eingefiihrten
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 und dem
Energiemanagement ISO 50001.
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2.8  Produktverarbeitung/Installation
EVALON® Dach- und Dichtungsbahnen sind aufgrund
ihrer thermoplastischen Eigenschaften leicht ver- und
bearbeitbar. Die UberlappungsverschweiRung erfolgt
in der Regel mit Heil3luft (Warmgas). Hierbei sind auf
dem Dach keine besonderen Mal3hahmen zum
Gesundheitsschutz des Verarbeiters zu treffen.

Bei der Nahtfligung mit Quellschweimittel oder
Nahtreinigung mit Dachbahnenreiniger sind folgende
Punkte zu beachten:

e Kontakt mit Haut und Augen vermeiden,
e Handschuhe tragen,

e nicht rauchen, kein offenes Feuer, Funkenbildung
vermeiden,

e Dampfe nicht einatmen, nur im Freien bzw. in gut
beltfteten Raumen einsetzen.

Die materialhomogene Verschweifung ist vorteilhaft
fur die dauerhafte Dichtfunktion der zu fiigenden
Teile/Bahnen. Bei der Anwendung sind die
einschlagigen Normen und die Verlegeanleitung und
Herstellerinformationen zu beachten.

Folgende Verlegarten sind je nach Bahnentyp mdglich:

Lose Verlegung mit Auflast
(vorteilhaft: sortenreiner Riickbau unproblematisch)

Die Bahnen werden auf einer geeigneten Unterlage
(gof. auf einer Schutzlage) ausgerollt, ausgerichtet und
im Uberlappungsbereich verschweif3t.

Beispiel Dachbegriinung:

Das deklarierte Produkt wird bei Dachbegriinungen als
Abdichtung mit gleichzeitiger Funktion als Wurzel-
schutz eingesetzt, da der entsprechende Nachweis
vorliegt (durchwurzelungs- und rhizomfest nach dem
FLL-Verfahren — auch ohne den Einsatz von Bioziden).

Mechanische Befestigung

(vorteilhaft: sortenreiner Riickbau unproblematisch)
Die Bahnen werden auf einer geeigneten Unterlage
(ggf. auf einer Schutzlage) ausgerollt, ausgerichtet und
in der Regel nach Vorgabe des Herstellers mit
zugelassenen Befestigungssystemen in die
Tragkonstruktion befestigt. Die Befestigung erfolgt in
der Regel in der Uberlappung (Nahtsaumbereich) der
Bahnen. Nach der Montage der Befestiger werden die
Bahnen untereinander verschweil3t. Befestiger kénnen
auch aufRerhalb der Nahttiberlappung erfolgen. Diese
Sind dann systembedingt dicht auszufiihren. Bei der
mechanischen Befestigung erfolgt die Lagesicherung
des gesamten Schichtenaufbaus (inkl.
Warmedammung, Dampfsperre, etc.)

Verklebung

Sind diese Bahnen aufzukleben, sollten aus
Okologischer Sicht Selbstklebebahnen zur Anwendung
kommen. Die deklarierten Produkte sind bitumen- und
I6semittelfrei. Nach dem Ausrollen und Ausrichten der
Bahnen auf einer geeigneten Unterlage (sauber, eben,
fest, ggf. mit Haftgrund) wird die Schutzfolie an einem
Bahnenende abgezogen (ca. 80 — 100 cm). Das
Bahnenende wird aufgeklebt, die Schutzfolie seitlich
flach unter der Bahn herausgezogen - und in einem
Arbeitsgang wird die Bahn gleichzeitig mit einem
Besen ganzflachig angedriickt (aufgeklebt).
AnschlieBend erfolgt die Verschweil3ung der
Uberlappungen.

Anwendung von Systemkleb- und Hilfsstoffen
Die Verarbeitungsvorschriften und -hinweise auf den
Gebindeaufklebern und Sicherheitsdatenblattern der
Kleb- und Hilfsstoffe, wie Quellschwei3mittel,
Haftgrund oder l6semittelhaltiger Klebstoffe sind
einzuhalten, z.B.

o fiir gute Bellftung am Arbeitsplatz sorgen
e Zindquellen fernhalten — nicht rauchen

e vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von
Hautschutzmittel wird empfohlen.

29 Verpackung

Die verwendeten Verpackungsmaterialien aus Holz,
Pappe/Papier, Polyethylen (PE-Folie), und PP-
Umreifungsbander sind recyclingfahig.

Bei sortenreiner Erfassung [RS1] erfolgt die
Rucknahme Uber INTERSEROH (INTERSEROH-
Zertifikat 25288). INTERSEROH holt die
Verpackungen bei Anfallstellen mit Wechselbehéltern
nach Aufforderung durch die Anfallstellen unter
Bericksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen ab.

o Umreifungsbander: PP
e Ein- / Mehrwegpaletten, Holz
e Kartons, Pappe/Papier

e Kunststofffolie (Polyethylenfolien-LDPE-
recyclebar)

2.10 Nutzungszustand

Aufgrund der stofflichen Zusammensetzung werden fur
den Zeitraum der Nutzung fir die deklarierten Produkte
keine toxischen Substanzen (Fungizide/Biozide) zum
Vernichten von pflanzlichen und tierischen
Schadorganismen (Pilze, Pflanzen, Bakterien) oder
auch spezielle wurzelhemmende Zusétze (z.B. beim
Einsatz als durchwurzelungsfeste Abdichtung) bei den
deklarierten Produkten eingesetzt.

2.11 Umwelt und Gesundheit wahrend der
Nutzung

Hinweise auf mégliche Stoffemissionen wéhrend der

Nutzungsphase liegen bei keinem EVALON®-

Bahnentyp vor.

2.12 Referenz-Nutzungsdauer

Die deklarierten Dach- und Dichtungsbahnen sind seit
ca. 35 Jahren im Einsatz. Bei allgemein tblicher
Beanspruchung und fachgerechtem Einbau sowie bei
bestimmungsgeméaRer Anwendung nach allgemein
anerkannten Regeln der Technik kann das deklarierte
Produkt eine technische Lebenserwartung von 35
Jahren und mehr haben.

Bei fachgerechter Anwendung unter einem
okologischen Schutz-/Nutzbelag (z.B. Begriinung)
kann sich diese Nutzungsdauer noch verlangern.

Der Nutzungszustand wird durch den Einbau mit
alwitra-Systemteilen erheblich verbessert, da die in der
Abdichtung verwendeten Systemteile wie Gullys,
Lufter, Verbundbleche oder Lichtkuppeln
materialhomogen und wasserdicht mit den deklarierten
Bahnen verbunden werden. Die Abdichtung an
angrenzende Bauteile wird durch weitere Systemteile
des Produktsystems ergénzt, z.B. Dachrandabschluss-
und Wandanschlussprofile.
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Besteht die Abdichtung aus den deklarierten
Produkten, ist es nicht zwingend notwendig, diese bei
einer Renovierung/Sanierung zu demontieren.
Vielmehr kann diese Altabdichtung in der Regel als
Unterlage fir den neuen Sanierungsaufbau dienen.

2.13 AuBergewdhnliche Einwirkungen
Brand

Brandschutz

Bezeichnung Wert

Baustoffklasse Reaktion bei
Brandeinwirkung EN11925-2 /
EN13501

Klasse E / bestanden

Brandverhalten bei
Beanspruchung von auf3en -
\Verhalten bei uRRerer
Brandeinwirkung CEN TS 1187 /
EN 13501

Broof(t1l) bestanden

Anmerkung:
Die Prufergebnisse Broot(t1) gelten fur die von alwitra
gepriften Dachaufbauten

Wasser
Die bei EVALON®-Bahnen verwendeten
Stoffe der Dichtschicht sind nicht wasserldslich.

Mechanische Zerstérung

Bei einer unvorhergesehenen mechanischen
Zerstorung von EVALON®-Bahnen sind

keinerlei negative Folgen fir die Umwelt bekannt.

LCA: Rechenregeln

3.1 Deklarierte Einheit

Die deklarierte Einheit ist 1 m2 durchschnittlich
produziertes, installiertes und entsorgtes/recyceltes
EVALON® Dach-und Dichtungsbahnsystem mit einer
Dicke von 1,5 mm. Die Durchschnittsbildung erfolgte
anhand der jahrlichen Produktionsdaten (gesamte In-
und Outputs pro Jahr). Die so errechneten Werte
wurden auf eine reprasentative Dicke skaliert und
entsprechen ca. 90% Marktanteil der ausgelieferten
Produkte. Die ndherungsweise Berechnung anderer
Dicken kann durch folgende Rechenformel erfolgen:

ld,neu=(ldeki*dneu)/1,2, mit

laneu: Indikatorergebnis in Bezug auf eine neue Dicke
laex: Indikatorergebnis der jeweiligen
Lebenszyklusphase

dneu: zu berechnende Dicke in mm

Die 6kobilanziellen Abweichungen innerhalb der
produzierten Produktvarianten kénnen als gering
eingestuft werden (< 5%).

Die Abweichungen kommen z.B. durch
unterschiedliche Kaschierungen und oder
Selbstklebeschichten von geringer Masse.

2.14 Nachnutzungsphase

EVALON®-Bahnen werden in ihrer urspriinglichen
Form nach Ablauf der Nutzungsphase nicht mehr
wiederverwendet. Bei einer sortenreinen Trennung
konnen EVALON®-Bahnen dem Riicknahmesystem
,ROOFCOLLECT" (Recyclingsystem fiir Dach- und
Dichtungsbahnen aus Kunststoff) zugefuhrt werden.
Die aus den Altdachbahnen gewonnenen Recyclate
kénnen dem Stoffkreislauf wieder zugefuhrt werden,
z.B. durch Einarbeitung in Inspektionswegeplatten.
Diese Inspektionswegeplatten werden zum Schutz der
Abdichtung und fur die Kennzeichnung von
Wartungswegen auf Flachdachern eingesetzt. Die
strukturierte Oberflache bietet einen sicheren Halt,
auch auf geneigten und feuchten Flachen.

Am Lebenszyklusende ist eine thermische Verwertung
ebenfalls méglich. Die in den deklarierten Produkten
enthaltene Energie wird damit zuriickgewonnen,
wodurch zusétzlich erforderliche Stitzfeuerung bei der
Mullverbrennungsanlage eingespart wird.

2.15 Entsorgung

Als Entsorgungsweg ist moglichst eine stoffliche bzw.
mindestens eine thermische Verwertung der
deklarierten Produkte vorzunehmen s.a. Kap. 2.14.
Dach- und Dichtungsbahnen und -reste kénnen der
AVV Nummer 170904 oder der Nummer 200139
zugeordnet werden.

2.16 Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Produktsystem EVALON®
wie z.B. Broschiren, Leistungserklarung,
Verlegeanleitung sind unter der Webpage von alwitra
(www.alwitra.de) zu finden.

Produktspezifischen Zubehdr ist ebenfalls online
verflgbar

Deklarierte Einheit

Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 m?
Flachengewicht 2 kg/m?
Umrechnungsfaktor zu 1 kg 05 -

3.2  Systemgrenze

Diese Okobilanz adressiert neben dem
Lebenszyklusstadium der Produktherstellung (Wiege
bis Werkstor) weitere Optionen, die nachfolgend
aufgelistet werden:

- Rohstoffgewinnung und —bereitstellung (A1)

- Transporte der Grundstoffe (A2)

- gofs. Kaschierung (A1)

- Herstellung der Bahnen (A3)

- Verpackung der Bahnen (inklusive Transporte
der Verpackungsmaterialien und End-of-Life

- Transport zur Baustelle (A4)

- Installation auf der Baustelle (Lagesicherung mit
Klebstoffen und NahtverschweilZung) (A5)

- End-of-Life der Bahnen (inklusive Transporte) —
stofflich und thermisch (Module C2, C3 und D)
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3.3  Abschatzungen und Annahmen

Es wurden Szenarien fiir die jeweiligen Module erstellt.
Die Abschéatzungen fiir diese Szenarien wurden, wenn
nicht anders angegeben, von der Fa. alwitra GmbH fiir
die Berechnung angegeben.

Modul A4: Transport zur Baustelle, (durchschnittlich
361 km),

Modul A 5: Transportdistanz und Mengen der
Verpackungsmaterialien (50 km)

Modul C2: Abtransport nach dem Abbau vom Dach fir
Szenario C2 360 km als ,Worst-case” bewertet (C2/1
50 km zur MVA und C2/2 737 km zum stofflichen End-
of-Life (EoL)

Modul C3: Die Bahnen nach dem Abbau vom Dach in
Szenario 1 zu 100 % thermisch und in Szenario 2 zu
100% stofflich weiterverwertet. (Anteil Szenario 1 zur
Zeit: 70% der Gesamtmenge, Anteil Szenario 2: 30 %
der Gesamtmenge)

Modul D: Bei der thermischen Verwertung der
Altdachbahnen werden Strom und Dampf generiert.
Die Gutschriften fiir diese beiden Energiestréme
wurden mit den deutschen Datenséatzen ,DE: Strom
Mix PE und ,DE: Prozessdampf aus Erdgas PE*
abgebildet. Unter stofflicher Verwertung wird die
Herstellung von Inspektionswegeplatten verstanden.

3.4  Abschneideregeln

Es wurden alle Daten aus der Betriebsdatenerhebung,
d.h. alle nach Rezeptur eingesetzten Ausgangsstoffe,
die eingesetzte thermische Energie sowie der Strom
und Wasserbedarf in der Bilanzierung beriicksichtigt.
Fir alle In- und Outputs wurden die
Transportaufwendungen betrachtet. Damit wurden
gemaf PCR Teil A auch Stoff- und Energiestrome mit
einem Anteil von weniger als 1 Prozent bezogen auf
die Gesamtmasse des Produktes berucksichtigt.

3.5 Hintergrunddaten

Die Primardaten wurden von der alwitra GmbH
bereitgestellt. Die Hintergrunddaten entstammen der
Datenbank der GaBi-Software von PE
INTERNATIONAL (GaBi 9 (SP39)). Es wurde der
deutsche Strom Mix verwendet. Die letzte Revision der
verwendeten Daten liegt weniger als 3 Jahre zurlick

3.6  Datenqualitat

Die verwendeten Daten stammen aus der
Datenaufnahme des Herstellers. Zuséatzlich zu
Primé&rdaten der Produktion der Dach- und
Dichtungsbahnen bei der alwitra GmbH wurden
notwendige Hintergrunddaten der eingesetzten
Grundstoffe spezifisch modelliert oder entstammen der
GaBi-Datenbank.

Die Produktionsdaten des Herstellers wurden zum
einen gemessen oder berechnet (Stromverbréuche,
Thermische Energie, verbrauchte Grundstoffmengen),
Transportentfernungen wurden aber auch zum Tell
abgeschatzt.

Zur Modellierung des Produktstadiums von
Kunststoffdachbahnen wurden die von der alwitra
GmbH erhobenen Daten Uber das Produktionsjahr
2018 fur die verschiedenen Bahnentypen verwendet.
Alle anderen relevanten Hintergrund-Datensétze
wurden der Datenbank der Software GaBi 9
entnommen und sind nicht alter als 6 Jahre. Die
Repréasentativitat kann als sehr gut eingestuft werden.

Fur den Grundstoff Zinkborat mussten Datenséatze
modelliert werden.

3.7 Betrachtungszeitraum

Die Datengrundlage der vorliegenden Okobilanz
beruht auf Datenaufnahmen aus dem Jahr 2018 . Die
eingesetzten Mengen an Rohstoffen, Energien und
Hilfs- und Betriebsstoffen sind als Mittelwerte von 12
Monaten aus dem Herstellwerk Hermeskeil
bertcksichtigt.

3.8  Allokation

Intern wieder eingesetzte Produktionsabfélle (die
Randabschnitte bei der Produktion) werden als closed-
loop Recycling in Modul A1- A3 modelliert.

Innerhalb der gewahlten Systemgrenzen wurden im
Herstellungsprozess die Produktionsdaten bezogen
auf die gesamte produzierte Flache fir das Produkt
ermittelt. In der Produktion fallen keine weiteren
Nebenprodukte an.

Bei thermischer Verwertung in einer
Miullverbrennungsanlage (MVA) werden input-
spezifisch unter Beriicksichtigung der elementaren
Zusammensetzung sowie des Heizwertes Gutschriften
fur Strom und thermische Energie aus Modul A5 und
C3 in Modul D berticksichtigt. Die gutgeschriebenen
Prozesse beziehen sich aufgrund der
Produktionsstandorte auf den Bezugsraum
Deutschland. Im Modul D gibt es auRerdem eine
Gutschrift fur das Recycling der Dachbahnen.

3.9 Vergleichbarkeit

Grundsétzlich ist eine Gegenliberstellung oder die
Bewertung von EPD-Daten nur méglich, wenn alle zu
vergleichenden Datensatze nach EN 15804 erstellt
wurden und der Geb&audekontext bzw. die
produktspezifischen Leistungsmerkmale bertcksichtigt
werden.
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LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Die folgenden technischen Informationen sind
Grundlage fur die deklarierten Module oder kénnen fir
die Entwicklung von spezifischen Szenarien im Kontext
einer Gebaudebewertung genutzt werden, wenn
Module nicht deklariert werden (MND).

Transport zu Baustelle (A4)

Bezeichnung Wert Einheit
Liter Treibstoff 0,002 1/100km
[Transport Distanz 361 km
IAuslastung (einschlie3lich

Leerfahrten) 85 %
Rohdichte der transportierten 3
Produkte 1293 kg/m
\Volumen-Auslastungsfaktor 100 -

Einbau ins Gebaude (A5)

Bezeichnung Wert Einheit
Stromverbrauch 0,013 kwWh
\VOC in die Luft 0,015 kg
Materialverlust (durch 5 %
Uberlappung)

Referenz Nutzungsdauer
Bezeichnung Wert Einheit
Referenz Nutzungsdauer in
IAbhangigkeit der ortlichen

Gegebenheiten und in Verbindung 35 a
mit einem Wartungsvertrag

Ende des Lebenswegs (C1-C4)

Bezeichnung Wert Einheit
Zum Recycling (bei Szenario 2) 1,96 kg
Zur En(_ergleruckgewmnung (bei 1,96 kg
Szenario 1)
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LCA: Ergebnisse
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Al | A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D
X X X X MND | MND | MNR | MNR | MNR [ MND | MND | MND X X MND X
Parameter Einheit Al1-A3 A4 A5 c211 C22 C3in C312 D/1 D2
GWP [kg CO-Aq] 6,76E+0 3,37E-2 5,59E-1 4,58E-3 6,76E-2 3,60E+0 8,35E-1 220E+0 | -479E+0
ODP [kg CFC11-Aq] | 1,24E-10 1,15E-17 6,21E-12 1,56E-18 2,30E-17 2,48E-15 3,21E-14 -4,59E-14 -8,49E-11
AP [kg SO=Aq] 1,69E-2 6,99E-5 8,98E-4 9,50E-6 1,40E-4 9,28E-4 1,33E-3 -2,32E-3 -1,16E-2
EP kg (POs)*Aq] | 3,08E-3 1,74E-5 1,63E-4 2,36E-6 348E-5 9,02E-5 2,28E-4 -393E-4 -2,10E-3
POCP [kg Ethen-Aq] 191E-3 -2,40E-5 3,23E-4 -3,26E-6 -481E-5 3,80E-5 3,04E-5 -2,00E-4 -1,31E-3
ADPE [kg Sb-Aq] 3,34E-5 3,18E-9 1,67E-6 4,33E-10 6,38E-9 5,32E-7 3,27E-7 -5,18E-7 -2,29E-5
ADPF MJ] 1,45E+2 4,50E-1 751E+0 6,11E-2 9,01E-1 1,50E+0 8,38E+0 -2,87E+1 -9,98E+1
GWP = Globales Erwérmungspotenzial; ODP = Abbaupotenzial der stratospharischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial von Boden und
Legende Wasser; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial fiir troposphéarisches Ozon; ADPE = Potenzial fur die Verknappung von
9 abiotischen Ressourcen — nicht fossile Ressourcen (ADP — Stoffe); ADPF = Potenzial fir die Verknappung abiotischer Ressourcen — fossile
Brennstoffe (ADP — fossile Energietrager)

Parameter | Einheit Al1-A3 A4 A5 c211 C22 C3/1 C312 D/1 DI2
PERE [MJ] 2,38E+1 2,75E-2 2,62E+0 3,73E-3 5,50E-2 4,20E-1 5,35E+0 -7,58E+0 -1,61E+1
PERM MJ] 1,31E+0 0,00E+0 -1,31E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
PERT [MJ] 2,51E+1 2,75E-2 1,31E+0 3,73E-3 5,50E-2 4,20E-1 5,35E+0 -7,58E+0 -1,61E+1
PENRE MJ] 1,02E+2 451E-1 843E+0 6,13E-2 9,04E-1 5,39E+1 107E+1 -321E+1 -1,07E+2

PENRM MJ] 5,26E+1 0,00E+0 -3,57E-1 0,00E+0 0,00E+0 -5,22E+1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
PENRT [MJ] 1,55E+2 451E-1 8,07E+0 6,13E-2 9,04E-1 1,68E+0 1,07E+1 -3,21E+1 -1,07E+2
SM [kg] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
RSF MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
NRSF MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
FW [m3] 7,63E-2 3,15E-5 4,37E-3 4,28E-6 6,31E-5 8,84E-3 2,92E-3 -4,10E-3 -5,23E-2
PERE = Erneuerbare Primérenergie als Energietrager; PERM = Erneuerbare Priméarenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total

Legende|

erneuerbare Primarenergie; PENRE = Nicht erneuerbare Primarenergie als Energietrager; PENRM = Nicht erneuerbare Priméarenergie
zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primérenergie; SM = Einsatz von Sekundarstoffen; RSF = Erneuerbare

Sekundarbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundérbrennstoffe; FW = Einsatz von Suflwasserressourcen

Parameter | Einheit A1-A3 A4 A5 c21 C2/2 C3/1 C3/2 D/1 D/2
HWD [ka] 8,82E-7 2,57E-8 4,56E-8 3,49E-9 5,15E-8 9,27E-9 591E-8 -1,80E-8 -5,94E-7
NHWD [ka] 5,10E-1 3,03E-5 2,78E-2 4,12E-6 6,07E-5 3,76E-1 1,02E-2 -1,69E-2 -3,61E-1
RWD [ka] 4,25E-3 5,36E-7 221E-4 7,29E-8 1,07E-6 7,17E-5 9,25E-4 -1,32E-3 -2,95E-3
CRU [kal 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
MFR [ka] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 2,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
MER [ka] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 2,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
EEE [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 2,71E-1 0,00E+0 0,00E+0 6,70E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
EET [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 6,33E-1 0,00E+0 0,00E+0 154E+1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0

HWD = Gefahrlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht geféhrlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU =
Legende| Komponenten fir die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe flr die Energieriickgewinnung; EEE = Exportierte

Energie — elektrisch; EET = Exportierte Energie — thermisch
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LCA: Interpretation

Die Rohstoffbereitstellung (Modul A1) zeigt einen
signifikanten Einfluss auf das gesamte Umweltprofil
der Dachbahnen. Zwischen ca. 45 und 95% der
Umweltwirkungen werden, je nach Indikator, durch die
eingesetzten Rohstoffe verursacht. Die hochsten
Beitrage bei allen Indikatoren entfallen dabei auf die
Herstellung der Rohstoffe PVC und Aluminiumhydroxid
(jeweils ca. 25% Beitrag in der Herstellungsphase).
Die Transporte (Module A2, A4 und C2), die
Herstellung (Modul A3) und der Einbau (Modul A5)
zeigen einen insgesamt geringen Beitrag. Bis auf
wenige Ausnahmen liegen die relativen Beitrage zu
den Indikatorergebnissen deutlich unter 10%.
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